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 Áridos para mezclas bituminosas y  tratamientos superficiales de 

carreteras, aeropuertos y otras zonas  pavimentadas.

Granulometría de las partículas EN 933-1 Designación 8/12.5

     Granulometría Gc 90/10

Índice de lajas EN 933-3 FI 20

Densidad de partículas EN 1097-6 2.9

Granulometría de los fillers. EN 933-10 f1

Porcentaje de caras de fractura EN 933-5 C 100/0

COEFICIENTE LOS ANGELES EN 1097-2 LA 15

Coeficiente de pulimiento acelerado EN 1097-8 PSV 56


